
Microsabbiatura o levigatura Toscana, Italia

Spessore variabile 18-22 mm 
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Bianco Carrara

Il marmo Bianco Carrara è uno dei marmi più pregiati al 
mondo. Si distingue per il suo caratteristico colore bianco; il 
fondo omogeneo e compatto a grana bianca fine e brillante 
è attraversato da venature grigie sfumate. Ne esistono 
diverse varietà, classificate in base al candore dello sfondo 
ed al movimento delle venature. È da sempre utilizzato per 
pavimentazioni, rivestimenti ed elementi scultorei. 

CARTA D’IDENTITÀ DELLO SCARTO

FINITURE PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO PROVENIENZA

DIMENSIONI PROPRIE DELLO SCARTO SCELTO

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questo scarto proviene da un blocco cavato in Italia, poi 
trasportato e lavorato a Sega di Cavaion Veronese. Dal 
blocco sono state ricavate diverse lastre, poi microsabbiate 
o levigate e tagliate a misura per poter realizzare i 
progetti commissionati. In media lo scarto di lavorazione 
è pari al 40%, questo pezzo di Bianco Carrara fa parte 
di tale percentuale che Adotta Uno Scarto si propone di 
recuperare e mettere in circolo.

Struttura cristallina. Composizione: carbonato di calcio

Peso per unità di volume: 2680 kg/m3

Carico di rottura  a compressione: 1426 kg/cm3

Carico di rottura dopo cicli di gelività: 1338 kg/cm2

Carico di rottura unitario a flessione: 192 kg/cm2

Coefficiente di dilatazione lineare termica: 0,0052 mm/m°C

Coefficiente imbibizione acqua: 0,0024%

Resistenza all’urto, all’altezza minima di caduta: 82 cm


